


Werk: Kenzingen

Datum: 01.07.2013

Petrographischer Typ: Alpine Moräne

Zertifikat: 0788-CPD-13043-kev-2012

Beschreibung der Korngruppen

Sortennummer 304110

Korngröße (Korngruppe) [mm] 0/2 (BS)

Kornform -*

Kornzusammensetzung G F85

Kornrohdichte ρP ± 0,05 
 
[Mg/m³] 2,65

Anteil gebrochener Körner -*

Gehalt an Feinanteilen f 16

Muschelschalengehalt -*

Widerstand gegen Zertrümmerung SZ
2)

-*

Widerstand gegen Polieren
3)4)

-*

Toleranzkategorie -*

Widerstand gegen Verschleiß -*

Widerstand gegen Abrieb d. Spikereifen -*

Fließkoeffizient E CS35

Wasseraufnahme WA 24% 0,14

Widerstand gegen Frost
 1)

-*

Widerstand gegen Hitzebeanspruchung
2) -*

Affinität zu Bitumen nach 6h
1)

-*

Organische Verunreinigungen m LPC0,1

Methylenblauwert MB F10

-* = NPD (No Performance determined)

2) Die bezeichnete Eigenschaft wird repräsentativ für alle betroffenen Lieferkörnungen an der ausgesiebten Körnung 8/12,5 nachgewiesen.

4) Höhere Werte auf Anfrage.

Sorten-Nr. / Korngruppe [mm] 0,063 0,25 1 1,4 2 2,8 4

Sorten-Nr. / Korngruppe [mm] 2 2,8 4 5,6 8 11,2 16 22 32 45

3) Die bezeichnete Eigenschaft wird repräsentativ für alle betroffenen Lieferkörnungen an der Körnung Splitt 8/10 nachgewiesen.

1) Die bezeichnete Eigenschaft wird repräsentativ für alle betroffenen Lieferkörnungen an der Körnung Splitt 8/11 bzw. RK 8/11 (ausgesiebt) 

nachgewiesen.

-*

gebrochenes Korn

Werkstypische Kornzusammensetzung grober Gesteinskörnungen

Durchgang durch das Sieb [mm] in M.-%

Freisetzung von Radioaktivität, 

Schwermetallen, PAK u. anderen 

gefährlichen Substanzen

Werkstypische Kornzusammensetzung feiner Gesteinskörnungen

Durchgang durch das Sieb [mm] in M.-%
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Harmonisierte technische Spezifikation: DIN EN 13043 : 2002-12

Anlage 1 zur Leistungserklärung ken-13043
Erklärte Leistung gemäß Nr. 9


