


Werk: Riegel

Datum: 01.07.2013

Petrographischer Typ: Alpine Moräne

Zertifikat: 0788-CPD-12620-riv-2011

Beschreibung der Korngruppen

Sortennummer

Korngröße (Korngruppe) [mm]

Kornform

Kornzusammensetzung

Kornrohdichte ρP ± 0,05 
 
[Mg/m³]

Gehalt an Feinanteilen

Muschelschalengehalt

Anteil an gebrochenen Körnern C c

Schlagzertrümmerung "A"
4)

Widerstand gegen Zertrümmerung LA

Widerstand gegen Polieren

Widerstand gegen Oberflächenabrieb

Widerstand gegen Verschleiß

Widerstand gegen Abrieb d. Spikereifen

Chloride
 1)

Säurelösliches Sulfat
 1)

Gesamtschwefel
 1)

  [M.-%]

Bestandteile, die das Erstarrungs- u. 

Erhärtungsverhalten des Betons 

verändern

Karbonatgehalt

Schwinden infolge Austrocknen

Wasseraufnahme [M.-%]

Frost- und Tauwiderstand
 2)

Frost-Tausalz-Beanspruchung

Widerstand gegen AKR

Leichtgew. org. Verunreinigungen

Magnesiumsulfatbeständigkeit
 3)

-* = NPD (No Performance determined)

1) Die bezeichnete Eigenschaft wird repräsentativ für alle betroffenen Lieferkörnungen an der Lieferkörnung NS 0/2 nachgewiesen.

2) Die bezeichnete Eigenschaft wird repräsentativ für alle betroffenen Lieferkörnungen an der Lieferkörnung RK 8/16 nachgewiesen.

3) Die bez. Eigenschaft wird repräsentativ für alle betroffenen Lieferkörnungen an der ausgesiebten Kornklasse 10/14 nachgewiesen.

4) Die bez. Eigenschaft wird repräsentativ für alle betroffenen Lieferkörnungen an der ausgesiebten Kornklasse 8/12,5 mm nachgewiesen.

Sorten-Nr. / Korngruppe [mm] 0,063 0,25 1 1,4 2 2,8 4

301100 / 0/2 (NS) 1 (<3) 24 (±15) 79 (±10) - 94 (±5) - 100

Sorten-Nr. / Korngruppe [mm] 2 2,8 4 5,6 8 11,2 16 22 32 45

Q 0,05

MS 18

≤ 5

-*

-*

0,58

F 1

E I

AS 0,8

≤ 1

bestanden

-*

AAV NR

M DENR

-*

Cl 0,02

-*

302230

16/32

SI 55

G C85/20

2,65

f 1,5

SC 10

LA NR

PSV NR

E I

≤ 5

Q 0,05

MS 18

-*

-*

0,72

F 1

Cl 0,02

AS 0,8

≤ 1

bestanden

PSV NR

AAV NR

M DENR

-*

2,65

f 1,5

SC 10

LA NR

302220

8/16

SI 55

G C85/20

Q 0,05

MS 18

≤ 5

-*

-*

0,85

F 1

E I

AS 0,8

≤ 1

bestanden

-*

AAV NR

M DENR

-*

Cl 0,02

-*

302210

2/8

SI 55

G C85/20

2,65

f 1,5

SC 10

LA NR

PSV NR

E I

-*

Q 0,25

-*

-*

-*

0,27

-*

Cl 0,02

AS 0,8

≤ 1

bestanden

Durchgang durch das Sieb [mm] in M.-%

Werkstypische Kornzusammensetzung grober Gesteinskörnungen

Durchgang durch das Sieb [mm] in M.-%

0/2 (NS)

-*

G F85

2,65

f 3

-*

-*

Freisetzung von Radioaktivität, 

Schwermetallen, PAK u. anderen 

gefährlichen Substanzen

Rundkorn

301100

Werkstypische Kornzusammensetzung feiner Gesteinskörnungen

-*

≤ 10

-*

-*

-*

≤10 ≤10 ≤10

SZ 35 SZ 35 SZ 35

DIN EN 12620

11

             0788

Harmonisierte technische Spezifikation: DIN EN 12620:2002+A1:2008

Anlage 1 zur Leistungserklärung rie-12620
Erklärte Leistung gemäß Nr. 9


